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Hochtemperatur-In-situ-
Elektronenruckstreubeugung von WC-Co-
Hartmetallen fur Temperaturen bis zu
1000°C
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Hartmetalle sind etablierte Hochleistungswerkstoffe fiir Werkzeuge oder VerschleiBteile. Typisch fur
Hartmetalle ist die Zusammensetzung aus einer harten, spréden Karbidphase, wie WC, und einem
weichen, duktilen metallischen Bindemittel, wie Co. Kobalt liegt in zwei Kristallstrukturen vor: hexagonal
dichtest gepackt (hcp) und kubisch flachenzentriert (fcc), die in bestimmten WC-Co-Hartmetallen bei
Raumtemperatur koexistieren. Die Co-Phasenumwandlung beeinflusst die mechanischen Eigenschaften
und erleichtert die Bildung von Mikrodefekten. Die vorliegende Arbeit untersucht die hcp/fcc-Co-
Phasenumwandlung von zwei WC-Co-Hartmetallen anhand von Hochtemperatur-
Elektronenrickstreubeugung (EBSD). Die Messungen wurden in-situ wahrend einer schrittweisen
Erwarmung von Raumtemperatur auf bis zu 1000°C durchgeflhrt. Es wurden Temperaturen von 400°C,
500°C, 700°C, 800°C und 1000°C angefahren - bei jeder Temperatur wurden die Phasen auf der
Probenoberflache analysiert. Die zwei untersuchten Hartmetallsorten unterscheiden sich in ihrer WC-
Korngréte von 0,7 um und 2,0 um und ihrem Co-Gehalt von 10 Gew.-% und 12 Gew.-%. Flr die korrekte
Identifizierung der vorhandenen Co-Phasen wurde die Querschnittspraparation mittels Argon-lonen-Politur
durchgefthrt. EBSD-Messungen an WC-10 Gew.-% Co-Hartmetallen mit Co-Bereichen gréer als 300 nm
ermdglichten eine eindeutige Identifizierung der Co-Phasen. Messungen bei Temperaturen tiber 800°C
waren aufgrund der Diffusion und der Abscheidung des Co-Binders aus dem WC-Skelett auf die WC-Kdrner
nicht durchflhrbar. Dank der Querschnittspraparation der Probenoberflache und der Verwendung
geeigneter Messparameter konnten jedoch aussagekraftige Ergebnisse fiir WC-Co-Hartmetalle bis 700°C
erzielt werden.
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