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Magnesiumwerkstoffe bieten auf Grund ihrer geringen Dichte ein bisher wenig genutztes
Leichtbaupotenzial, das jedoch im Vergleich zu anderen metallischen Leichtbauwerkstoffen durch eine
reduzierte statische und zyklische Festigkeit konterkariert wird. Um dennoch einen sicheren Einsatz unter
zyklischer Belastung zu ermdglichen, muss das Ermudungsverhalten bekannt sein. Neben klassischen
Anrisswohlerlinien ist auch die Kenntnis der Restlebensdauer rissbehafteter Bauteile von groer Bedeutung
und erfordert entsprechende bruchmechanische Kennwerte und dies insbesondere fiir den Fall
systemimmanenter Schwingungsbeanspruchungen im VHCF-Bereich.

Die vorgestellte Arbeit befasst sich mit dem Ermudungsrisswachstumsverhalten von langen Rissen in
einem stark texturierten Magnesiumblech bei sehr geringer Belastung in verschiedenen Orientierungen zur
Walzrichtung. Versuche wurden sowohl an einer Resonanzprifanlage bei ca. 70 Hz, als auch auf einem
Ultraschallprifsystem mit einer Belastungsfrequenz von 20 kHz an vorgerissenen einseitig gekerbten
Proben durchgeflhrt. Der Einsatz der Ultraschallpriftechnik ermdglichte die Untersuchung des
schwellennahen Risswachstums, wohingegen die begleitende normgerechte Prufung zur Validierung
genutzt werden kann. Ziel der Untersuchungen ist im ersten Schritt die Bestimmung der Schwellenwerte
des Ermidungsrisswachstums AK,, flr verschiedene Blechrichtungen. AnschlieBend wird das Risswachstum
bei sehr geringer Belastung mit annahernd konstantem Spannungsintensitatsfaktor AK in der Nahe der
ermittelten AK,, untersucht. So wachsen auch lange Risse mit einer kleinen plastischen Zone konstanter
GroRe an der Rissspitze durch das Material und Einflisse der Textur werden durch versuchsbegleitende
Bruchflachenanalysen und EBSD-Untersuchungen analysiert.
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