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Flr die Stahlschmelzefiltration werden keramische Hohlstrukturen mit unterschiedlichen funktionalen
Oberflachen verwendet. Die Menge, die Verteilung und die Form von nichtmetallischen Einschlissen im
erstarrten Stahl sind von der Art jener Oberflache abhangig. Es besteht ein schadlicher Einfluss der
verbliebenen nichtmetallischen Einschlisse sowohl auf das zyklische als auch auf das quasi-statische
Rissausbreitungsverhalten.

In dieser Arbeit soll die Wirkung unterschiedlicher Einschlusscharakteristiken auf das statische
Bruchzahigkeitsverhalten des Vergutungsstahlgusses G42CrMo4 untersucht werden. Dazu wurden die
Menge, die Verteilung und die Form der verbliebenen nichtmetallischen Einschlisse licht- und
rasterelektronenmikroskopisch (REM) gemessen. Die Bruchzahigkeit wurde im duktil-sproden
Ubergangsbereich ermittelt. Hierbei wurde das Master-Curve-Konzept nach ASTM E 1921 verfolgt, um die
zugehorige Referenztemperatur zu bestimmen. Die Bruchflachen wurden weiterhin mittels REM und
energiedispersiver Rdntgenspektrometrie (EDX) charakterisiert, um schadigungsrelevante Einschlisse zu
identifizieren und um eine mdgliche Stretchzonenausbildung zu quantifizieren.

Das Zahigkeitsverhalten im duktil-spréden Ubergangsbereich wurde hauptséachlich durch die
Einschlussverteilung, d.h. durch den Einschlussabstand, beeinflusst. Kleine Einschlussabstande bewirken
eine geringe Zahigkeit und damit eine geringe Referenztemperatur. Eine Vergréerung des
Einschlussdurchmessers hat dagegen einen kleineren Einfluss im untersuchten Bereich der
Einschlussgréen. Analog dazu verhalt sich die GroRe der Stretchzone (Hohe und Weite).
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